
ტექნიკური დავალება 

 

შესყიდვის ობიექტი: უბნის ინსპექტორის ქამარი შარვლის 

მიწოდების ვადა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს 75 კალენდარული დღე. 

რაოდენობა: 2 331 ცალი. 

საგარანტიო ვადა: მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არანაკლებ 1 წელი. 

ტექნიკური მახასიათებლები: 

 დამუშავებული მაღალი ხარისხის ნატურალური ტყავით, ნასკდომი ნაპრალების გარეშე. 

 მეტალის ვერცხლისფერი ბალთით, რომელზეც კეთდება შავი რელიეფური წარწერა "POLICE" 

(წარწერის ზომა 6x1.2სმ +/-2მმ). 

 ქამრის ბალთა მიმაგრებული უნდა იყოს მტკიცედ მეტალის ხრახნით ან პლომბით. 

 ქამრის სიგრძე უნდა შეთანხმდეს შემსყიდველთან 

 ტყავის სიგანე 3.3-3.7სმ. სისქე მინ.3მმ 

ექსპერტიზის დასკვნები წარმოსადგენია შემდეგ მახასიათებლებზე: 

 არის თუ არა ნატურალური ტყავი.  

ესკიზი: 

 

 

შესყიდვის ობიექტი: ქამარი შარვლის (დმი) 

მიწოდების ვადა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს 60 კალენდარული დღე. 

რაოდენობა: 290 ცალი 

საგარანტიო ვადა: მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არანაკლებ 1 წელი. 

ტექნიკური მახასიათებლები: 

 დამუშავებული ნატურალური ტყავით; 

 ნასკდომი ნაპრალების გარეშე; 

 მეტალის ვერცხლისფერი ბალთით; 

 ქამრის ბალთა მიმაგრებული უნდა იყოს მტკიცედ მეტალის ხრახნით ან პლომბით;  

 (ქამრის სიგრძე შემსყვიდელთან შეთანხმებით); 

 ტყავის სიგანე 3,3-3,7სმ, სისქე არანაკლებ 0,3სმ. 

           ექსპერტიზის დასკვნები წარმოსადგენია შემდეგ მახასიათებლებზე: 

 არის თუ არა ნატურალური ტყავი.  

ესკიზი: 



 

შესყიდვის ობიექტი: ქამარი შარვლის (ჯარის) 

მიწოდების ვადა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს 60 კალენდარული დღე. 

რაოდენობა: 360 ცალი. 

საგარანტიო ვადა: მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არანაკლებ 1 წელი. 

ტექნიკური მახასიათებლები: 

 მასალა: ნეილონი ან/და პოლიესტერი; 

 ფერი შავი (შემსყიდველთან შეთანხმებით),  

 ქამრის სიგანე 3 – 3.5 სმ;  

 სისქე 2 – 3 მმ,  

 ქამრის სიგრძე 125 -150სმ (რაოდენობა ზომების მიხედვით დაზუსტდება შემსყიდველთან). 

 შესაკრავი ბალთა შესაკრავი სწრაფჩამკეტი, ფიქსატორით. მასალა - ლითონი, გლუვი ლატუნის (ფერი 

შემსყიდველთან შეთანხმებით), 

 ქამრის ქსოვა მაქსიმალურად მჭიდრო.  

 ქამარი დაბოლოებულია ლითონის ფიქსატორით.  

 ქამარი უნდა იყოს მაქსიმალურად კომფორტული. 

   ექსპერტიზის დასკვნები წარმოსადგენია შემდეგ მახასიათებლებზე: 

 ქსოვილის შემადგენლობა. 

 

ესკიზი: 

 

შესყიდვის ობიექტი: ნიღაბი საზაფხულო 

მიწოდების ვადა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს 60 კალენდარული დღე. 

რაოდენობა: 2 900 ცალი. 

საგარანტიო ვადა: მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არანაკლებ 1 წელი. 

ტექნიკური მახასიათებლები: 

 ფერი - შავი;  

 გრძელყელიანი, ორ თარგიანი. ა 

 ქვს ჰორიზონტალური ჭრილი თვალების ადგილზე  

 ქსოვილი:   ბამბა ან/და პოლიესტერი.   

 სიგრძე 38 (+/-3)სმ.  

 ნაპირები დაგვირისტებულია იგივე მასალით.  

 ნიღაბი ჩაცმის დროს არის კომფორტული და გამოირჩეოდეს შეუზღუდავი ხილვადობით.  



ექსპერტიზის დასკვნები წარმოსადგენია შემდეგ მახასიათებლებზე: 

 ქსოვილის შემადგენლობა  

ესკიზი: 

 

 

შესყიდვის ობიექტი: ქამარი შარვლის (ობიექტები) 

მიწოდების ვადა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს 60 კალენდარული დღე. 

რაოდენობა: 1 940 ცალი. 

საგარანტიო ვადა: მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არანაკლებ 1 წელი. 

ტექნიკური მახასიათებლები: 

 მასალა (ქსოვილი): 100 % ბამბა;  

 ფერი შემსყიდველთან შეთანხმებით; 

 სიგანე: არანაკლებ 48 მმ;  

 სისქე: 3-4მმ;  

 ქამრის სიგრძე 125 -150სმ (რაოდენობა ზომების მიხედვით დაზუსტდება შემსყიდველთან),; 

 ბალთა: ლითონის - ფერი შემსყიდველთან შეთანხმებით);  

 შესაკრავი ჩამკეტით და მოძრავი მექანიზმით; 

 ქამრის ქსოვა მაქსიმალურად მჭიდრო, რაც შექმნის ქსოვილის მდგრადობას და სიტკიცეს. 

 ქამარი დაბოლოებულია ლითონის ჩამკეტით. 

ექსპერტიზის დასკვნები წარმოსადგენია შემდეგ მახასიათებლებზე: 

 ქსოვილის შემადგენლობა  

ესკიზი: 

 

 

შესყიდვის ობიექტი: შარვლის ქამარი 

მიწოდების ვადა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს 75 კალენდარული დღე. 



რაოდენობა: 120 ცალი. 

საგარანტიო ვადა: მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არანაკლებ 1 წელი. 

ტექნიკური მახასიათებლები: 

 მასალა ნატურალური ტყავი,   

 სისქე  - 3,5 - 4მმ.   

 სიგანე  - 4სმ.   

 ბალთა:  ვერცხლისფერი, მეტალის, მონიკელებული, წარწერით ,,შსს“ - ამოტვიფრული.  

 ქამარს უნდა ჰქონდეს სარტყელზე დამატებითი  ფიქსატორები.  

ექსპერტიზის დასკვნები წარმოსადგენია შემდეგ მახასიათებლებზე: 

 არის თუ არა ნატურალური ტყავი.  

ესკიზი: 

 

 


